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Mobil Ancillaries

Datenblatter

Mobil Antifreeze Excel

Produktbeschreibung

Glysantin® G64¢@ ist ein MotorkUhlmittel auf Basis von Ethylenglykol, das vor Gebrauch
verdunnt werden muss.

Glysantin® G64® beinhaltet einen Korrosionshemmersatz auf Basis von Salzen
organischer Additive und Silikate (Si-OAT-Kthlmittel).

Glysantin® G64® ist nitrit-, amin- und phosphatfrei.

Eigenschaften

Glysantin® G64® schitzt Motoren vor Korrosion, Uberhitzung und Frostschaden. Es
schitzt Motoren effektiv vor Korrosion.

Glysantin® G64® bietet Motoren, die erhohten thermischen Lasten unterworfen sind,
wirksamen Schutz vor Korrosion und Ablagerungen im Kuhlmittelumlauf wie in den
Kuhlmittelpassagen im Motorblock und Zylinderkopf, im Kuhler, in der Wasserpumpe
und im Warmetauscher.
Glysantin® G64® schutzt Hochlast-Dieselmotoren vor Lochfraf in den
Zylinderlaufbuchsen. Es erfllt die Vorgaben der Norm ASTM D7583.
Glysantin® G64° erfillt die Vorgaben der folgenden Kuhimittelnormen:
ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, ASTM D7583, SAE J1034, ONORM V
5123, CUNA NC 956-16, PN-C40007:2000, AS 2108-2004, JIS K 2234:2006, SANS
1251:2005, GB 29743-2013 und BS 6580:2010.

Qualitatsnormen

Mobil Antifreeze Excel enthélt Glysantin® G64® von BASF. Glysantin® G64® von BASF ist zugelassen fur: Volvo Pkw TR-31854114-
002, SAME Motoren, SAME Traktoren, Deutz-Fahr, Hurlimann, Lamborghini Traktoren, MAN Turbo & Diesel, Deutz DQC CC-14-
Worldwide. Es eignet sich auch fur: Industriemaschinen, Bergbaumaschinen und Generatoren.

Mischbarkeit

Da sich die speziellen Vorteile von Glysantin® G64® nur bei alleiniger Verwendung ergeben, ist das Vermischen von Glysantin® G64®
mit anderen MotorkuhImitteln nicht empfohlen.

Glysantin® G64¢@ sollte vor dem Einfullen mit Wasser mit einer Konzentration von 33 bis 60% pro Volumen vermischt werden. Generell
empfiehlt sich der Gebrauch eines 50/50-Mischungsverhaltnisses aus Wasser und Glysantin® G64€,

Fur die Vorbereitung des KuhImittels sollte destilliertes oder entionisiertes Wasser verwendet werden. In den meisten Fallen ist auch
Leitungswasser zulassig.

Die Analysewerte des Wassers durfen jedoch folgende Grenzwerte nicht Uberschreiten:

Wasserharte: 0 - 3,6 mmol/I
Chloridgehalt: max. 100 ppm
Sulfatgehalt: max. 100 ppm

Chemische Beschaffenheit

Ethylenglykol mit Korrosionshemmern

Aussehen

Klare Flussigkeit ohne Feststoffverunreinigungen
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P Physikalische Daten Haltbarkeit P
) ()
— Dichte bei 20 °C 1,123 - 1,126 g/cm? DIN 51 757-4 = 5 Jahre ab Herstellungsdatum bei Lagerung in dicht verschlossenen Originalbehaltern unter Temperaturen von max. 30°C. —
Siedepunkt Min. 160 °C ASTM D 112 = Alle Behalter sind vor Regen und Witterung geschutzt zu lagern. Falls Lagerung im Freien unvermeidbar ist, sollten Fasser
horizontal gelagert werden, um maogliches Eindringen von Wasser und Beeintrachtigung ihrer Beschriftungen zu vermeiden.
Flammpunkt Min. 120 °C DINISO 2592 Produkte vor Sonneneinstrahlung, Hitze und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt schitzen.
pH-Wert (50% Verdinnung) 75-85 ASTM D 1287 = Das Herstellungsdatum kann anhand des achtstelligen Codes auf der Flasche ermittelt werden. JJJJMM.TT.
Reservealkalitat 8,0-10,0 ml ASTM D 1121
Wassergehalt max. 5,0 % DIN 51 777-1 Farbe
Glysantin® G64® ist in Grun verfligbar.
Frostschutz
Sicherheit
Gefrierpunkt ASTM D 1177
Bei der Verwendung dieses Produkts sind die Informationen und Ratschlage in unserem Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Die
o/ ; . o
50 Vol.% in Losung unter -36 °C zur Handhabung von Chemikalien notwendigen VorsichtsmaRregeln sind insbesondere zu befolgen.
33 Vol.% in Lésung unter -18 °C
Hinweis
Frostschutz durch Glysantin® G64® Die in dieser Veroffentlichung aufgefihrten Daten beruhen auf unserem gegenwartigen Wissens- und Erfahrungsstand.
Aufgrund der zahlreichen Faktoren, die sich auf Verarbeitung und Gebrauch unseres Produkts auswirken kénnen, entbinden
0,00 \\ diese Daten Anwender und Verarbeiter nicht von der Pflicht, ihre eigenen Untersuchungen und Tests durchzufihren. Diese
-10,00 — Daten bedeuten weder eine Garantie von gewissen Eigenschaften, noch eine Eignung des Produkts fir einen spezifischen
\\ Zweck. Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Proportionen, Gewichte usw., die hier aufgefthrt sind, konnen
Lo 00 ~N ohne Vorankundigung jederzeit gedndert werden und stellen keine vertraglich zugesicherte Qualitat dieses Produkts dar. Es
3 3000 \ obliegt der Verantwortung des Empfangers dieses Produkts sicherzustellen, dass alle einschlagigen Eigentumsrechte sowie die
@
@ \\ bestehenden Gesetze und die Gesetzgebung befolgt werden.
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Gefrierpunkt ASTM D 1177

Qualitatskontrolle

Die oben aufgefihrten Daten reprasentieren Durchschnittswerte zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Datenblatts. Sie
sind als Richtwerte fur die Handhabung vorgesehen und kénnen nicht als spezifische Daten angesehen werden. Spezifische
Produktdaten werden als separate Produktspezifikationen herausgegeben.

Handhabung

= Kleinere Mengen, die verschittet wurden, mit 6labsorbierendem Granulat, Sand oder Schmutz aufsaugen. Der
Verschuttungsbereich sollte anschliefend mit Seifenwasser gereinigt und getrocknet werden.

= Spritzer auf lackierten Flachen sofort abwaschen.

= BeiLagerung und Handhabung dieses Produkts den Kontakt mit galvanisierten Metallen vermeiden, da es Korrosion auslost.
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